StOWNICZEK DETALISTY CZYLI CO JEST CZYM.....

Klasyfikacja surowca drzewnego

Surowiec drzewny sprzedawany przez Lasy Panstwowe podlega klasyfikacji jakosciowo-wymiarowej

Drewno wielkowymiarowe (W)

Drewno o minimalnej srednicy w gérnym (cienszym) korcu bez kory 14 cm (iglaste) lub 18 cm (lisciaste).

Drewno wielkowymiarowe dzieli sie na nastepujace klasy jakosci:

Drewno tartaczne

drewno tartaczne klasa jakosci

WAO L.
najwyzsza
WBO drewno tartaczne
WCO drewno tartaczne
drewno tartaczne klasa jakosci
WD J

najnizsza

(ogdlnie pojeta stolarka budowlana — deski, wiezba

produkcja tarcicy

dachowa)

Dodatkowo drewno wielkowymiarowe dzieli sie na 3 klasy grubosci

- srednica srodkowa bez kory
Klasa grubosci
[cm]
1 do 24
2 od 25 do 34
3 powyzej 34

Drewno sredniowymiarowe (S)

Drewno okragte o minimalnej srednicy w gérnym (cienszym) koncu bez kory 5 cm i maksymalnej Srednicy
dolnej (w grubszym korcu) do 24 cm bez kory, w przypadku S4 brak ograniczenia grubosci w grubszym koncu.

W sktad drewna sredniowymiarowego wchodzg nastepujgce sortymenty:

klasa Standardowa dtugos¢ . .
s, nazwa zwyczajowa typowe zastosowanie
jakosciowa (m)

510 - kopalniak produkcja tarcicy, stupki do grodzen,

stemple budowlane
S2a 1,25 papieréwka produkcja ptyt, dobrej jakosci opat
1,25 papieréwka z , .
S2b wyborem wyréb palet ($r. gérna bez kory pow. 13 cm)




S3a 2,5 serdzie przemystowe produkcja zrebkéw, paliki do drzewek
owocowych
S3b Cata dtugosc serdzie gospodarcze Grodzenie, p“al|k| do drzewek owocowych
(grubsze niz S3a), stemple budowlane
S4 1 opat surowiec opatowy gorszej jakosci

Drewno matowymiarowe (M)

Drewno okragte o srednicy dolnej (w grubszym koncu) do 5 cm bez kory lub 7 cm w korze.

W sktad drewna matowymiarowego wchodzg nastepujgce sortymenty:

klasa jakosciowa | nazwa zwyczajowa typowe zastosowanie

M1 drobnica tyczkowa

produkcja zrebkéw, surowiec opatowy- tzw. gatezie
M2 drobnica gateziowa

Co kupic w celach opatowych?

Rodzaj drewna opatowego
Iglaste Lisciaste
-jest tansze - ma wiekszg gestosé, a wiec daje wiecej energii
- zawiera wiecej tatwopalnych zywic cieplnej
- wymaga sezonowania - wymaga sezonowania
Sortyment
S4 opat S2A papieréwka
- typowe drewno opatowe - watki dtugosci najczesciej 100, 125 cm
- najnizsza cena - drewno lepszej jakosci, ksztatt regularny,
- drewno najnizszej jakosci, czesto z tatwiejsze do roztupywania
krzywiznami i innymi wadami - Wyzsza cena
utrudniajgcymi roztupywanie
- udziat zgnilizny do 50 %

Samowyrdb drewna — to inaczej pozyskanie w systemie PKN (pozyskanie kosztem i
staraniem nabywecy) to najtanszy sposdb zaopatrzenia sie w
drewno (najczesciej opatowe), zainteresowani tg formg zakupu
drewna powinni zgtosi¢ sie do miejscowego lesniczego, wyznaczy
on miejsce wyrobu drewna (gatezie i odpady drzewne po
wykonanym zrebie, trzebiezy lub czyszczeniu), przeszkoli z zasad
bhp, ustali zasady przygotowania drewna. W uzgodnionym
terminie lesniczy dokona pomiaru i sporzadzi dokumentacje



przychodowa. Dalsze postepowanie zgodnie ze schematem
sprzedazy detalicznej.

Sezonowanie drewna — inaczej suszenie, zle wysuszone drewno Zle sie pali i wptywa na
osadzanie sie smoty w kominie, sprzedawane w les$nictwach drewno
nie jest sezonowane

Metr przestrzenny (mp) - ilo$¢ drewna w korze utozonego w pryzme o wymiarach 1 x 1
x 1 m. Sg to watki drewna pomierzone razem z wolnymi
przestrzeniami pomiedzy nimi. To pomocnicza, szacunkowa
miara drewna.

Metr szescienny (kubik) - 1m3 okresla ilo$¢ czystego, pozbawionego kory drewna, jaka
miesci sie w pryzmie o wymiarach 1 x 1 x 1 m przy zatozeniu, ze
miedzy poszczegdlnymi watkami nie ma wolnych przestrzeni. Jest
to podstawowa, oficjalna miara drewna, stuzgca do ewidencji
ilosci drewna.

Cena przy zakupie jest naliczana wedtug liczby m?. Istniejg specjalne przeliczniki mp na m? i
odwrotnie, rézne w zaleznosci od rodzaju i dtugosci drewna. Przyktadowo 1mp drewna
sosnowego w metrowych watkach to 0,65 m?>.

Stroisz — Swieze gatezie gatunkdw iglastych pozyskiwane np. na wigzanki,
dekoracje $wigteczne




